LA PERLA AL BORACE
Il borace o tetraborato di sodio decaidrato, anticamente noto col nome di tinkal o borace veneziano, è un importante composto del boro 
Formula: Na2B4O7·10H2O
Densità: 1,73 g/cm³
Massa molare: 381,37 g/mol
ID IUPAC: Sodium tetraborate decahydrate
Punto di fusione: 743 °C
Punto di ebollizione: 1.575 °C

Quando un sale reagisce con borace  fuso, si forma il borato del metallo corrispondente che resta disciolto nel borace. Quando poi questo viene raffreddato dà origine ad un vetro. I borati di alcuni metalli impartiscono a questo vetro colori particolari.

Su un vetrino da orologio mettere dei cristalli di borace, in un altro mettere  una piccola quantità di nitrato di cobalto in polvere.
Prendere un filo di platino ( o nichel-cromo) e curvarne la punta fino a formare un occhiello e riscaldare l’occhiello alla fiamma del becco bunsen. Quando è caldo, pggiarlo sui cristalli di borace e riportarlo sulla fiamma. I cristalli fonderanno formando in prossimità dell’occhiello una goccia dall’aspetto vetroso. Lasciare raffreddare la goccia ed appoggiarla sul nitrato di cobalto, in modo che alcuni cristalli di nitrato vi aderiscano. Riportarla sulla fiamma e riscaldare fino a quando sull’occhiello si forma una massa omogenea. A questo punto togliere la goccia dalla fiamma, farla raffreddare all’aria ed osservare il colore della perla.
Ripetere l’esperienza usando solfato di cromo al posto del nitrato di cobalto. Confrontare le due perle.
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Colorazione alla perla di alcuni metalli

Fiamma ossidante

Fiamma riducente

Metallo Acaldo Afreddo Acaldo e afreddo
Cobalto Azzurro ‘Az2urro pir cupo Azzurro
cromo Giallo-rosa Verde Verde smeraldo

Manganese Violaceo Violaceo Quasiincolore
Rame Verde-azzurro Azzurro Rosso opaco
Ferro Giallo-arancio Giallo palido Verde
Nichel Rosso-violetto Rosso-bruno Grigio
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